Kamienky a perly v Sperkoch

Vsetky latky, ktoré s uzavreté pocas rastu mineralu, su klasifikované ako inkluzie.

Mobzu to byt plynné, kvapalné alebo tuhé latky. Kvalita inkluzie stvisi s formacnymi podmienkami daného
mineralu.

Drahokamy st mineraly prirodného pévodu, ktoré dosahuju tato ,,hodnost™ vd’aka svojej krase, vzacnosti,
tvrdosti a kvalite. Zvyc€ajne st leStené do charakteristického tvaru.

Krystaly su tuhé latky, v ktorej atoémy, id6ny alebo molekuly vytvaraji pravidelnu usporiadant mriezku
priestoru. Nazov pochadza z gréckeho slova krystal’ (F'ad, kamenny krystar’).

Niektoré drahokamy s vyrobené z materialov organického pdvodu, ako je jantar, perla alebo koral.
Termin polodrahokam Medzinarodna asociacia Sperkov prisne zakazuje.

Vzacnost’ a draha cena drahokamov boli podnetom na hl'adanie rieSeni, ktoré ich nahradia. Pozrime sa na
tieto za sebou:

Syntetické kamene su vyrobené v laboratoriu za umelych podmienok, ktoré su fyzikalnymi aj chemickymi
vlastnost’ami iplne rovnaké ako povodny mineral. Pre laika su vel'mi tazko rozlisite'né, ale rozpozna ich
sktiseny odbornik. (synteticky moissanit je dobre znamy, ¢o je najdokonalejSia kopia diamantu). Vo vnutri
modzu mat’ uzavreté aj inkluzie, ¢im sa viac podobaji na pévodny, prirodny mineral.

Rekonstruované kamene: ndhrady drahych kamenov vyrobené z prirodného (mineralneho) prachu a zvyskov
(tyrkysova, koralova).

Umelé vyrobky: umelo vyrobené materialy, ktoré sa tiez vyrabaju v laboratériach, ale zvycajne sa vyvijali na
iné vyskumné ucely a az nésledne sa z nich stali imitacie drahokamov. Preto nemaju prirodny ekvivalent ako
syntetické kamene. (Zirkonium, YAG alebo fabulit - tiez zname ako Wellingtonove diamanty - sa bezne
pouzivaju na nahradenie diamantov)

Napodobeniny: farebne len pripominaji pdvodné kamene, s I'ahko rozpoznatel'né a odliSiteIné, pretoze su
Casto vyrobené zo skla, keramiky, zivice.

Lepené kamene: tvoria samostatnti skupinu napodobenin, dublety nazyvame kamene vyrobené a spojené
dohromady z dvoch materialov - rovnakého alebo odlisného. Troj¢ata sit kamene navzajom spojené do troch
Casti, zvy€ajne dvoch kamenov a medzi nimi farebného lepidla, ¢o je tieZ farba, ktora dodava farbu.

Perly - typy a udrzba

Pravé perly su biogénne (prirodné) kamene pozostavajuce z koncentrickych skrupin, ktoré si niektoré
méikkyse vylucuju, aby sa chranili pred vstupom cudzich latok do ich tela. Velkost' sa pohybuje od
niekol’kych milimetrov po lieskovy orech; najvacsie exemplare dostavaju samostatné mend. Ich tvar je
zvycajne takmer pravidelnd gula, ale mézu mat’ aj formu kvapky, hrusky a sudy. Zvlastne, vel'mi skreslené
formy sa nazyvaju ,,barokové perly“. Jeho farba sa vac¢Sinou bliZi k bielej, hodvabne perletovej. Az do
prichodu kultivovanych peral bol dominantnym spésobom ziskavania pravych peral rybolov peral.

Existuju dva typy peral: morské a sladkovodné.

Zakladny postup kultivacie peral je rovnaky pre sladké aj slané/morské perly. Vyroba slanych peral je ovel'a
drahsia. Doba kultivacie sladkovodnych peral je najviac 6 rokov, kym pre morské perly to moéze byt aj 18
rokov.

Nahrdelniky z peral neskladujte zavesené, ale polozte ich na rovny povrch.



Nahrdelniky z peral by sa nemali skladovat’ na priamom slnecnom svetle, v miestnostiach s vysokou
teplotou, alebo v suchom prostredi. Najlepsie je ich ulozit’ do Sperkovnice, aby ich neposkodili iné kovové
Sperky.

Nahrdelniky z peral, ale aj iné Sperky s perlami pred odlozenim utrite suchou alebo vlhkou jemnou
handri¢kou. Bez ocistenia ich neodkladajte, lebo moze dojst’ k zmene ich farby alebo stratu lesku.

Nenoste perlové Sperky pri vykone tazkych prac, v praSnom prostredi a v prostredi s agresivnymi vyparmi
(kupaliska, termalne kupaliska).

Ak sa perly nenosia dlhsiu dobu, v pravidelnych intervaloch by mali byt pretreté mékkou handrickou
namocenou v Cistej chladnej vode. V suchom prostredi méze dojst” aj k prasknutiu peral.

Perly maju mensiu tvrdost’ ako ostatné vzacne kamene, 'ahko sa vznikaju na ich povrchu Skrabance.



